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1 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits des listes
A et/ou B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique : aprés vérification (marquage du matériau,
document consulté, résultat d’analyse), ils ne contiennent pas d’amiante.
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2 IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET INTERVENANTS

2.1 Parties prenantes

Partie prenante Société Adresse Coordonnées
Commanditaire du UNIVERSITE BRETAGNE | CAMPUS TOHANNIC 06.38.22.05.38
repérage SuUD BP 573 bertrand.jacquin@univ-

M. BERTRAND JACQUIN

56017 VANNES CEDEX

ubs.fr

Propriétaire

UNIVERSITE BRETAGNE

CAMPUS TOHANNIC

06.38.22.05.38

SuUD BP 573 bertrand.jacquin@univ-
M. BERTRAND JACQUIN | 56017 VANNES CEDEX ubs.fr
Accompagnateur Mr MONIN

2.2 Opérateur(s) de repérage

. o Date d'obtention| Date de validité
Société —— O:gft;;zamtlgoge certli”ic(;?ion* de la ol
certification certification
BUREAU Adrien BARRE DEKRA 1771-121111-35- 06/01/2012 05/01/2017
VERITAS CERTIFICATION 001
2.3 Laboratoire(s)
Sociéte N° d'accréditation Cofrac Adresse Coordonnées

Eurofins LEM

1- 1751

20, rue du Kochersberg
CS 50047

67701
SAVERNE CEDEX 1
France

+33 38802 14 35
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3 DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1 Textes Réglementaires

- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29-9 et annexe 13-9
selon le Décret n°® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles bétis.

- Arrété du 12 décembre 2012 (modifié par l'arrété du 26 juin 2013) relatif aux critéres d’évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du
rapport de repérage

- Arrété du 12 décembre 2012 (modifié par l'arrété du 26 juin 2013) relatif aux critéres d’évaluation de
I’'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de
dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la
fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

- Arrété du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante.

- Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

3.2 Méthodologie de la mission

Lors de la premiére phase, I'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de
'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.

A cette fin, il examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble bati. Il détermine les
zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogeénes. Les zones présentant des similitudes
d’'ouvrage permettent d’optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre de prélévements pour
analyse.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés par I'opérateur, certaines parties de
immeuble bati ne sont pas accessibles, 'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxieme phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d’ouvrage, I'opérateur
de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la
santé publique ceux qui contiennent de I'amiante.

Matériaux et produits de la liste A :
Liste A mentionnée a l'article R. 1334-20

Composant a sonder ou a vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B :

Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiseries, amiante-
(périphériques et intérieurs). ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau
sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines | Enduits projetés, panneaux de cloisons.
et coffres.

Rapport AM-RDTA Rapport n° : 6388329/S2.22.2.R
Copyright Page 5/38 Date du rapport : 09/09/2016



2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et
coffres.

Planchers.

Enduites projetés, panneaux collés ou visés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements
intérieurs

Conduites de fluides (air, eau, autres
fluides ...).

Clapets / volets coupe-feu.
Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresse, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.

Toitures.

Bardages et fagades légeres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits
de fumée.

Conduits en toiture et fagades.

A cette fin, il conclut quant a la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux
et produits repérés a l'issue de la premiéere phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et
de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d’analyser un ou des
échantillons pour pouvoir conclure quant a la présence d’amiante. Les prélevements sont effectués sur toute
I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés. Il transmet au
laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

L’ensemble des prélévements est réalisé dans le respect du mode opératoire.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des
échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L’opérateur conclut définitivement a I'absence ou a la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit
repére.

Pour les matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de
repérage précise le critere (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau,
document consulté, résultat d’'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence
ou a I'absence d’amiante.

Pour les matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de
repérage précise le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau,
document consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence
ou I'absence d’amiante. Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il précise dans
sa conclusion que le critére qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Lors de la troisieme phase, 'opérateur de repérage évalue par zone homogene I'état de conservation de chaque
matériau ou produit contenant de I'amiante.

3.3 Limites de la mission

La recherche des matériaux pouvant contenir de 'amiante (MPCA) des listes A et/ou B de I'annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec
préléevements d’échantillons selon une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la
norme NF X46-020 et des arrétés du 12 décembre 2012 modifiés.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre
I'amiante et le caractére aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment. Certains MPCA des
listes A et/ou B de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la
méthode de recherche conventionnelle : détermination de zones homogénes, fréquence de sondages a
I'intérieur de celles-ci. Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et/ou B de I'annexe 13-9 du Code
de la Santé Publique puissent étre mis en évidence ultérieurement lors d’opérations de travaux, de démolition ou
de réhabilitation.
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La mission porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
« Parties d'immeuble visitées ».

La présente mission ne doit pas étre confondue avec celle qui incombe au maitre de I'ouvrage en matiére de
repérage d’amiante avant travaux de démolition au titre de I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et
de l'arrété correspondant du 26 juin 2013.

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.

L’ancienneté des matériaux contenant de I'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent
migrer et polluer un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté.
L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission,
sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1 Informations relatives au batiment

Batiment Fonction principale | Classement (ERP) | construire ou année

de construction CRHET T (s
modifications :

PAQUEBOT Etablissement Autre non communiqué non communiqué
supérieur/recherche

4.2 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite

Préalablement a I'opération de repérage, les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son
mandataire) :

Réfe(ijr::‘):;es’r;ag[; R Date rapport Auteur rapport Objet du repérage Principales conclusions
PK2806 06/01/2005 SOCOTEC Repérage en vue | Absence de matériau ou produit
de la constitution contenant de I'amiante
du"DTA"

Autres documents fournis :

Titre ‘ Référence ‘ Type Document

Plan | | Plan

4.3 Ecarts par rapport a la norme et aux textes en viqueur

A la suite de la visite référencée ci-dessus et conformément aux dispositions en vigueur, nous vous
informons des conditions spécifiques de notre repérage .

La mission de repérage ne s'est pas déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020
et/ou autres spécifications relatives introduites par les textes réglementaires en vigueur.

Les écarts suivants sont a signaler :

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
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5 RESULTATS DU REPERAGE

5.1 Matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante

Il n'a pas été repéré de matériau et produit de la liste A contenant de I'amiante.

5.2 Matériaux et produits de la liste B de I’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I’'amiante

Il n'a pas été repéré de matériau et produit de la liste B contenant de I'amiante.

5.3 Matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique ne contenant pas

d'amiante

Matériau ou produit

Date d'
; ; Matériau o Composant de la P, D, SP ou SD® : Critére de
intervention P
(Ref. Echantillon) Description construction (Réf. plan) Observations décision
Légende :
(1) : P pour Prélevement, D pour Déclaré, SP pour Sondage a partir d'un prélevement et SD pour Sondage a partir d'un Déclaré
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > bureaux enseignants
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > cafétaria
Faux plafond P Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9457) Plafond (P3) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > dégagement escalier
Faux plafond P Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9456) Plafond (P2) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > ensemble des bureaux scolarité
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Rapport AM-RDTA Rapport n° : 6388329/S2.22.2.R
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Matériau ou produit

Date d'
: : Matériau e Composant de la P, D, SP ou SD" . Critére de
intervention P
(Ref. Echantillon) Description construction (Réf. plan) Observations décision
Légende :
(1) : P pour Prélevement, D pour Déclaré, SP pour Sondage a partir d'un prélevement et SD pour Sondage a partir d'un Déclaré
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > ensemble des bureaux SUAPS, SUIO
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > ensemble des dégagement/escalier
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > ensemble des sanitaires
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > local archives
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Batiment—Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > salle ARZ
Faux plafond P Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > salles GROIX, GLENAN
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > salles HOUAT, OUESSANT, GAVRINIS
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+0 > Scolarité
Faux plafond P Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Bétiment—Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > bureaux administration
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
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Matériau ou produit
Date & Matériau c tdel P, D, SP ou SD Critere d
intervention o omposant de la » D, . ritere de
(Ref. Echantillon) Description construction (Réf. plan) Observations décision
Légende :
(1) : P pour Prélevement, D pour Déclaré, SP pour Sondage a partir d'un prélevement et SD pour Sondage a partir d'un Déclaré
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > bureaux coursive
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > bureaux des enseignants
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9461) Plafond (P7) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > circulation
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9456) Plafond (P2) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > ensemble des sanitaires
Faux plafond P Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9462) Plafond (P8) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > local ménage
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > salle Cabral
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9461) Plafond (P7) / d'analyse
Batiment—Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > salles COLOMB,VASCO DE GAMA,BOUGAINVILLE
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+1 > salles TROUIN,COOK,MAGELLAN,SURCOUF,BART
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+2 > bureaux des enseignants
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CI9461) Plafond (P7) / d'analyse
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Matériau ou produit
Date d Matériau c tdel P, D, SP ou SD® Critere d
intervention o omposant de la » D, . ritere de
(Ref. Echantillon) Description construction (Réf. plan) Observations décision
Légende :
(1) : P pour Prélevement, D pour Déclaré, SP pour Sondage a partir d'un prélevement et SD pour Sondage a partir d'un Déclaré
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+2 > ensemble des salles
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+2 > local rangement
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R+2 > sanitaires
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > archives et salle consultations
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > atelier
Flocage SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ5459) Plafond (P5) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > atelier nouvelles technologies
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9457) Plafond (P3) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > bureau enseignant chercheur
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ045T) Plafond (P3) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > chaufferie
Flocage SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9459) Plafond (P5) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > circulation
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9456) Plafond (P2) / d'analyse
Rapport AM-RDTA Rapport n° : 6388329/S2.22.2.R
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Matériau ou produit
Date d Matériau c tdel P, D, SP ou SD® Critere d
intervention o omposant de la » D, . ritere de
Ref. Echantillon construction Réf. plan ecision
( - ) Description tructi ( T Observations décisi
Légende :
(1) : P pour Prélevement, D pour Déclaré, SP pour Sondage a partir d'un prélevement et SD pour Sondage a partir d'un Déclaré
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > cuisine et sanitaires
Faux plafond P Résultat
24/08/2016 (BV3CI9461) Plafond (P7) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > dégagement
Flocage P Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9459) Plafond (P5) / d'analyse
Batiment—Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > espace doctorant
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > local reprographie
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9457) Plafond (P3) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > local réseau 1 et 2
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9457) Plafond (P3) / d'analyse
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > local technique
Flocage SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9459) Plafond (P5) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > maison de la recherche
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9457) Plafond (P3) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > salle de conférence
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Flocage SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9459) Plafond (P5) / d'analyse
Rapport AM-RDTA Rapport n° : 6388329/S2.22.2.R
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Matériau ou produit
Date & Matériau c tdel P, D, SP ou SD Critere d
intervention .- omposant de la » D, . ritére de
(Ref. Echantillon) Description construction (Réf. plan) Observations décision
Légende :
(1) : P pour Prélevement, D pour Déclaré, SP pour Sondage a partir d'un prélevement et SD pour Sondage a partir d'un Déclaré
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > salle de réunion et régie audio
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9458) Plafond (P4) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > sanitaires
Faux plafond SP Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9455) Plafond (P1) / d'analyse
Batiment-Etage : PAQUEBOT PAQUEBOT > R-1 > vide sanitaire
Calorifugeage ; P Résultat
24/08/2016 (BV3CJ9460) Conduit (P6) / d'analyse
Rapport AM-RDTA Rapport n° : 6388329/S2.22.2.R
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6 ANNEXES

6.1 Parties d'immeuble visitées

La présente liste présente les locaux et/ou zones inspectés par I'opérateur dans le cadre de la mission confiée
a BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence
éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent
rapport.

Localisation Commentaires

PAQUEBOT > R+0 > Entrée /

PAQUEBOT > R+0 > Acceull

PAQUEBOT > R+0 > Scolarité

~ | ~ | -

PAQUEBOT > R+0 > ensemble des
dégagement/escalier

PAQUEBOT > R+0 > local archives

PAQUEBOT > R+0 > dégagement escalier

PAQUEBOT > R+0 > cafétaria

PAQUEBOT > R+0 > salle ARZ

PAQUEBOT > R-1 > dégagement

PAQUEBOT > R-1 > vide sanitaire

PAQUEBOT > R-1 > cuisine et sanitaires

PAQUEBOT > R+1 > ensemble des sanitaires

PAQUEBOT > R+0 > ensemble des bureaux scolarité

PAQUEBOT > R+0 > ensemble des sanitaires

~ - - - NN - -~ -

PAQUEBOT > R+0 > ensemble des bureaux SUAPS,

SulO
PAQUEBOT > R+0 > salle+ bureaux Moléne /
PAQUEBOT > R+0 > bureaux enseignants /
PAQUEBOT > R+0 > salles HOUAT, OUESSANT, /
GAVRINIS

PAQUEBOT > R+0 > salles GROIX, GLENAN

PAQUEBOT > R-1 > circulation

PAQUEBOQOT > R-1 > débarras, local stockage

PAQUEBOT > R-1 > local archives

PAQUEBOT > R-1 > atelier

PAQUEBOT > R-1 > maison de la recherche

PAQUEBOT > R-1 > local reprographie

PAQUEBOT > R-1 > atelier nouvelles technologies

e e e T e e e B B

PAQUEBOT > R-1 > archives et salle consultations
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Localisation

Commentaires

PAQUEBOT > R-1 > espace doctorant

PAQUEBOT > R-1 > salle de conférence

PAQUEBOT > R-1 > salle de réunion et régie audio

PAQUEBOT > R-1 > sanitaires

PAQUEBOT > R-1 > bureau enseignant chercheur

PAQUEBOT > R-1 > local technique

PAQUEBOT > R-1 > local réseau 1 et 2

PAQUEBOT > R-1 > local accés toiture

PAQUEBOT > R+1 > circulation

PAQUEBOT > R+1 > bureaux des enseignants

PAQUEBOT > R+1 > bureaux administration

PAQUEBOT > R+1 > Amphi F.CHAPPE+ local

PAQUEBOT > R+1 > salles COLOMB,VASCO DE
GAMA,BOUGAINVILLE

~ - - - N NN - V]~~~

PAQUEBOT > R+1 > salles
TROUIN,COOK,MAGELLAN,SURCOUF,BART

PAQUEBOT > R+1 > local ménage

PAQUEBOT > R+1 > bureaux coursive

PAQUEBOT > R+1 > AMPHI 2

PAQUEBOT > R+1 > salle Cabral

PAQUEBOT > R+2 > circulation

PAQUEBOT > R+2 > bureaux des enseignants

PAQUEBOT > R+2 > ensemble des salles

PAQUEBOT > R+2 > sanitaires

PAQUEBOT > R-1 > chaufferie

PAQUEBOT > extérieur

PAQUEBOT > R+0 > machinerie ascenceur

PAQUEBOT > toiture > toiture

PAQUEBOT > toiture > local CTA

PAQUEBOT > R+2 > local rangement

I B e e B e B e T e e B B
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6.2 Planche(s) de repérage
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Prélevement négatif
Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : PAQUEBOT Adresse : CAMPUS 56000 LORIENT Localisation : PAQUEBOT > R+0
Réalisé par : Marc BARRETEAU N° de planche : 1/4
Rapport AM-RDTA Rapport n° : 6388329/S2.22.2.R
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Ala A
Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : PAQUEBOT Adresse : CAMPUS 56000 LORIENT Localisation : PAQUEBOT > R+1
Réalisé par : Marc BARRETEAU N° de planche : 2/ 4
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Aile A
Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : PAQUEBOT Adresse : CAMPUS 56000 LORIENT Localisation : PAQUEBOT > R+2
Réalisé par : Marc BARRETEAU N° de planche : 3/4
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Centre de
recherches z g - "Fondations

Alle A

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : PAQUEBOT Adresse : CAMPUS 56000 LORIENT Localisation : PAQUEBOT > R-1
Réalisé par : Marc BARRETEAU N° de planche : 4 / 4
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6.3 Photos

Prélevement - P3 : PAQUEBOT > R+0 > cafétaria - Faux
plafond- (Absence d'amiante)

Prélévement - P2 : PAQUEBOT > R+0 > dégagement escalier -
Faux plafond- (Absence d'amiante)

Prélevement - P4 : PAQUEBOT > R+0 > salle ARZ - Faux
plafond- (Absence d'amiante)

Prélévement - P1 : PAQUEBOT > R+0 > Scolarité - Faux
plafond- (Absence d'amiante)

Prélevement - P8 : PAQUEBOT > R+1 > ensemble des
sanitaires - Faux plafond- (Absence d'amiante)

Prélevement - P7 : PAQUEBOT > R-1 > cuisine et sanitaires -
Faux plafond- (Absence d'amiante)
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a

Prélevement - P5 : PAQUEBOT > R-1 > dégagement - Flocage Prélevement - P6 : PAQUEBOT > R-1 > vide sanitaire -

- (Absence d'amiante) Calorifugeage- (Absence d'amiante)
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6.4 Attestation et certificat

Attestation d'assurance :
@ vsic
Europe

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire - 75009 PARIS -
certifions par la présente gue |a Sociate :

ATTESTATION D’ASSURANCE

BUREAL VERITAS
G7/T1 Boulevard du Chaleau
92200 NEUILLY SUR SEINE

a souscrit auprés de notre Compagnie, un contral d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro
F210. 160414

G contrat & pour objet de ga-antir les conségquences pécunisires de la RESPONSABILITE GIVILE pouvarnt
incomber 4 ' Assuré &n raison des dommages corporels, matdrials at immatériels consécutifs causée aux tiers dans
le cadre de ses adivités de dagnostic amiante tels que

Ciagnostic réglementaine avant travaux
Aggigtance technigue pour ravaux de fraitemant de amiante

= Repérage amiants (intégration au DTA)
Repérage amiante avanl'aprés lravaus ou démalitian
Réalisatior ou mis & jour du dossier amiania

- Examen visuel sprés tfravaux de désamiantage

= Mesuras de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubies baties

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amianie en suspension

= Analyse d'dchanlifons prélevés par [Assund

- Mesures dexposition & 'amiande des travailleur leurs postes de fravad
wérification paricdique da 'état de consarvation des matériaux contenant de lamiante dans les
batiments

- Diagnostic amiante rdéglemeniaire de transaclion

- Diagnostic amianie sur équipements indusbiels

- Diagnostic poriant sur la gestion des déchets issus de la démolition de cetégories de bétiments {décrel
2011810 du31 mars 201 1) : concernant cetle derniére mission il est précisa que les garanties
s'appliquent y compris lcrsque ta mission pocte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amianiés

Mais égafermnent analyses etiou prélévemenis d'échantillcns, missions de recherche d'amiante, consell en
perfarmance énergétique et'ou ioutes missions connexes d'essistance technigque etfou de consell découlant des
missions de diagnostics ci-dessus et ¥y compris lee estimations financiéres lides aux propositions de solitions
technigues Tormulées par I'Assurd,

MONTANTS DE GARANTIES

RESPOMNSABILITE CIVILE EXPLOITATICN :

Tous EOmMmages ponfondus (dommages corparels, malénels e immatérels

eelgl-tcelt T e TR T T T SR —————— ¢ 1 )
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET'OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (demmagas cofparels, malenels & immalerisls

consécuti's ou non), par ennée d'assurance ., e v e e e e T 003 EUR
MEIE Insuranca Europe A2 RCE Parg 750143802, APE G512 Z
Succursals er Frangs Sitge soGd: An den Dominkanam 1127
&5 Rue da |3 ictkoine 50583 Cologne

THONG Parts Allamaang

Tei: +ZA[0)1 0BT &2 a2

Fax: X301 4067 12 24
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@ vsic
urope

La présente attestation valable du Q10172018 au 31M2/2016 & minuit, est délivrée, sous réserve du
paiement da la prime d'assurance, pour servir et valeir ce que de droit et ne peut engager la Compagnis
au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se réfire.

Paris, le 2911212015
F ']
MSIG Iis : i AG
65, rug-d 008 Paris
Tél : 01 4067 1234

4 !
i 753143802 00037 - ADE 55127

MEIG inslrencs Surops AG RCS Pars THI143882, APE 6512 2
Succrasie an Francs Sipe sockal: An don Domindcanem 15-27
BS Fue de I Victoire: 50568 Cologne

150049 Fars ASpmagn

Tl = 1001 40 6T 42 42
Fax =3HMT 4D ET 1234

Rapport AM-RDTA Rapport n° : 6388329/S2.22.2.R
Copyright Page 25/38 Date du rapport : 09/09/2016



Certificat :

Rapport AM-RDTA
Copyright

CERTIFICAT

O MPETEMNTCTESS

Diagnostiqueur immobilier
certifié

Adrien BARRE

est titulaire du cerificat de compelences N 1771-121111-35-001 jpour

U ALl
Constat de risque d'exposition au plomb QEM 272011 07212016
Diagnostic amiante 060112012 05012017
Etat relatif a la présence de termites DEDI2012 05032017
[France métropolitaine)
Etat de linstallation intérieure de gaz 0410112012 oami2my
Etat de I'installation intérieure d"éloctricitd 0401712012 0012017
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6.5 Rapport d'analyses du laboratoire
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<= eurofins |

Hygiéne du Batiment

BUREAU VERITAS SA

Monsieur Marc BARRETEAU

2 Rue de Suéde
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099053-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 1/1

Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016

Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-001

Référence échantillon : BV3CJ9455 PAQUEBOT/ R+0/ Scolarité/Plafond - Faux plafond
Parameétres Résultats

Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de
type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc)
Traitement de I'échantillon Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

\ &

[

Véronique Motsch
Chef de Service

Eurofins LEM SAS

20, rue du Kochersberg ,CS 50047

F-67701 Saverne Cedex1, FRANCE

Tél: +33 388 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

cofrac

ACCREDITATION
N°1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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<= eurofins |

Hygiéne du Batiment

BUREAU VERITAS SA

Monsieur Marc BARRETEAU

2 Rue de Suéde
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099054-01 Version du : 30/08/2016 08:50
Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-002

Référence échantillon:  BV3CJ9456 PAQUEBOT/ R+0/ dégagement escalier/Plafond - Faux plafond

Page 1/1

Parameétres Résultats
Couche 1 (i)
Description visuelle Matériau semi-dur (platreux) (blanc) (fibreux)
Traitement de I'échantillon Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour Ia recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité disponible n’était pas suffisante au regard

de I'arrété du 6 mars 2003. Une contre-analyse sera impossible.
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¥

Véronique Motsch
Chef de Service

Eurofins LEM SAS

20, rue du Kochersberg ,CS 50047

F-67701 Saverne Cedex1, FRANCE

Tél: +33 388 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

cofrac

ACCREDITATION
N°1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS




<= eurofins |

Hygiéne du Batiment

BUREAU VERITAS SA

Monsieur Marc BARRETEAU
2 Rue de Suede
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099055-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 1/1
Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-003 (1)
Référence échantillon : BV3CJ9457 PAQUEBOT/ R+0/ cafétaria/Plafond - Faux plafond

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau fibreux de type isolant (jaune) (vert)
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour Ia recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type poussiere et un matériau blanc sont présents dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse en garantissant la fiabilité du résultat.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099056-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 1/2
Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-004
Référence échantillon : BV3CJ9458 PAQUEBOT/ R+0/ ARZ 0.6/Plafond - Faux plafond

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau (blanc) (fibreux) ; matériau fibreux de type isolant
(marron) en traces
Traitement de I'échantillon Calcination (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau fibreux de type isolant (marron)
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. [l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099056-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 2/2
Dossier N° : 16A028925 Date de réception : 26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-004
Référence échantillon : BV3CJ9458 PAQUEBOT/ R+0/ ARZ 0.6/Plafond - Faux plafond
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099057-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 1/1
Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-005 (1)
Référence échantillon: ~ BV3CJ9459 PAQUEBOT/ R-1/ dégagement/Plafond - Flocage

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour Ia recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type poussiéere est présent dans I'échantillon, en quantité trop faible pour effectuer une analyse en
garantissant la fiabilité du résultat.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099058-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 1/2
Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-006
Référence échantillon:  BV3CJ9460 PAQUEBOT/ R-1/ vide sanitaire/Conduit - Calorifugeage

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant
(jaune) (vert) en traces
Traitement de I'échantillon Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau fibreux de type isolant (jaune) (vert)
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. [l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099058-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 2/2
Dossier N° : 16A028925 Date de réception : 26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-006
Référence échantillon : BV3CJ9460 PAQUEBOT/ R-1/ vide sanitaire/Conduit - Calorifugeage
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099059-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 1/1

Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016

Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-007

Référence échantillon : BV3CJ9461 PAQUEBOT/ R-1/ cuisine/Plafond - Faux plafond
Parameétres Résultats

Couche 1
Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de
type faux-plafonds (beige) ; matériau (blanc)
Traitement de I'échantillon Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a I'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099060-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 1/2
Dossier N° : 16A028925 Date de réception :26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-008
Référence échantillon : BV3CJ9462 PAQUEBOT/ R+1/ sanitaires/Plafond - Faux plafond

Parameétres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées
Couche 2
Description visuelle Matériau semi-dur de type platre (blanc)
Traitement de I'échantillon Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
* Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Couche 3
Description visuelle Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
Traitement de I'échantillon -
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis a l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-099060-01 Version du : 30/08/2016 08:50 Page 2/2
Dossier N° : 16A028925 Date de réception : 26/08/2016
Référence dossier : 1510003476/6388329/S2/22/1_6388329/2/33

Echantillon N° : 16A028925-008
Référence échantillon : BV3CJ9462 PAQUEBOT/ R+1/ sanitaires/Plafond - Faux plafond
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